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FAG NU 240 E M1 C3 Destruido el rodamiento 

Inspección visual: 
 Aro Interior: Manchas como sombras a la distancia de cada rodillo, sin 

profundidad. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Rodillos: Rayado periférico anular a todo lo largo del rodillo, una longitudinal, 

no profundas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aro Exterior: Marcado en el centro con el mismo ancho de las que figuran en 

el interior, con rayado simétrico paralelo.  
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En el lado derecho figura un ejemplo tipificado por FAG de paso de corriente 
(corrientes inducidas). En el lado izquierdo el caso que nos ocupa.  

Diagnóstico: Deterioro incipiente por corrientes inducidas (paso de corriente). 

Información adicional: Dado que este rodamiento está trabajando al 93 % de su 

límite de revoluciones, hay que tener en cuenta las previsiones en cuanto a la 

cantidad de grasa que les facilitamos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dpto. Técnico 
Rodaindustria Ibérica, S.A. 


